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Estranha ordem geométrica:
fragilidades e limitacdes do
monitoramento da pilha de
estéril/rejeito da Vallourec,

[.]

As mais soberbas pontes e edificios,
0 que nas oficinas se elabora,
0 que pensado foi e logo atinge

distancia superior ao pensamento,
0s recursos da terra dominados
e as paix0es e os impulsos e os tormentos

e tudo o que define o ser terrestre
ou se prolonga até nos animais
e chega as plantas para se embeber

NO SONO rancoroso dos minérios,
d& volta a0 mundo e torna a se engolfar
na estranha ordem geométrica de tudo,

e 0 absurdo original e seus enigmas,
suas verdades altas mais que tantos
monumentos erguidos a verdade;

é a memdria dos deuses, e 0 solene
sentimento da morte, que floresce
no caule da existéncia mais gloriosa,

tudo se apresentou nesse relance
e me chamou para seu reino augusto,
afinal submetido a vista humana.

em Nova Lima (MQG)

Bruno Milanez 1 2

Mas, como eu relutasse em responder
a tal apelo assim maravilhoso,
pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio,

a esperanga mais minima — esse anelo
de ver desvanecida a treva espessa
que entre os raios do sol inda se filtra;

como defuntas crengas convocadas
presto e fremente ndo se produzissem
a de novo tingir a neutra face

gue vou pelos caminhos demonstrando,
€ como Se outro ser, ndo mais aquele
habitante de mim h tantos anos,

passasse a comandar minha vontade
que, ja de si volavel, se cerrava
semelhante a essas flores reticentes

em si mesmas abertas e fechadas;
como se um dom tardio ja ndo fora
apetecivel, antes despiciendo,

baixei os olhos, incurioso, lasso,
desdenhando colher a coisa oferta
que se abria gratuita a meu engenho.

[...]
(A Méquina do Mundo,
Carlos Drumond de Andrade, 1951)

! Doutor em Politica Ambiental pela Lincoln University. Professor do Departamento de Engenharia
de Producdo e Mecénica e do Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Coordenador do Grupo de Pesquisa e Extenséo Politica, Economia, Mineragdo, Ambiente e Sociedade

(POEMAS). E-mail: bruno.milanez@ufjf.edu.br.

2 Eu gostaria de agradecer aos integrantes do Gabinete de Crise da Sociedade Civil de Minas Gerais,
com os quais houve intensa troca de informacdes e didlogo durante a elaboracdo desse relatorio. Ainda
gostaria de manifestar minha gratiddo a Lucas Magno, Raquel Giffoni Pinto e Miguel Fernandes
Felippe pelos comentarios e sugestdes a versdes preliminares do texto.
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Destaques

e A Vallourec foi informada, em 2018, que existiam problemas em seu sistema
de drenagem superficial que poderiam comprometer a estabilidade da Pilha
Cachoeirinha.

e A pratica da Vallourec, e de outras mineradoras, de construir estruturas de
mineracdo muito proximas umas das outras aumenta a chance de danos
sinérgicos, ampliando os riscos associados aos complexos minerarios.

e Os laudos de seguranca apresentados pela Vallourec possuem diferentes
fragilidades e inconsisténcias:

o As vistorias presenciais para avaliacdo das condi¢6es da Pilha
Cachoeirinha e de seu sistema de drenagem foram feitas quase que
exclusivamente durante periodos de estiagem;

o Recomendagdes feitas pelos laudos de seguranca ndo eram tomadas
como condicionantes para o atestado de estabilidade, sendo ignoradas
em diferentes ocasides;

o Apesar da mudanca das caracteristicas do material disposto na pilha,
ndo houve atualizacdo nos parametros geotécnicos usados no célculo do
fator de seguranca;

o Ao longo do tempo a Vallourec foi reduzindo, sem apresentar
justificativa, 0 nimero de secdes transversais da Pilha Cachoeirinha
para as quais era calculado o fator de seguranga;

o Estudos apresentados até 2016 indicavam que, apesar de a Pilha
Cachoeirinha ter um fator de seguranca global acima do limite minimo,
existiam taludes individuais que ndo atendiam aos requerimentos da
norma.

e O estudo indica a necessidade de que laudos de seguranca de pilhas de estéril e
rejeito filtrado, assim como barragens de rejeito, sejam elaborados por
empresas de auditoria, independentes, de fato, das empresas mineradoras.

Resumo

Em 8 de janeiro de 2022 houve o escorregamento de parte da Pilha Cachoeirinha, na
Mina Pau Branco, de propriedade da Vallourec Mineragdo. O material foi carreado
para dentro da barragem de sedimentos localizada imediatamente a jusante, causando
seu galgamento. O objetivo do relatério é avaliar fragilidades e inconsisténcias dos
laudos técnicos de seguranca contratados pela Vallourec. O estudo foi elaborado
principalmente a partir de analise documental, tendo sido consultados diversos
projetos e relatdrios disponibilizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais e pela Agéncia Nacional de
Mineracdo. A partir da avaliagdo destes documentos, o argumento principal do
estudo é que estruturas de mineragdo, como pilhas de estéril, barragens de rejeito,
pilhas de rejeito filtrado entre outras, sdo obras de elevado dano potencial e, portanto,
devem ser alvo de auditorias de estabilidade verdadeiramente independentes das
empresas.
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Palavras-chave

Pilhas de estéril, rejeito filtrado, risco, laudos de estabilidade

1 Introducao

Em 8 de janeiro de 2022 houve o escorregamento de parte da Pilha Cachoeirinha, na
Mina Pau Branco, de propriedade da Vallourec Mineragdo. O material foi carreado
para dentro da barragem de sedimentos (Dique Lisa) localizada imediatamente a
jusante, causando seu galgamento. Em um primeiro momento, houve grande
apreensdo de que esse poderia se tornar mais um grande desastre envolvendo
barragens de minerag&o em Minas Gerais. Por sorte, a estrutura resistiu a um impacto
superior aquele para o qual havia sido projetada e ndo se rompeu. Mesmo assim,
além do grande dano ambiental no entorno da mina, cinco pessoas morreram ao
tentar usar uma estrada alternativa e evitar o trecho da rodovia BR-040 que havia
sido interrompido pelo material da Vallourec (Lelles, 2022). A Figura 1 retrata a
situacdo da Pilha Cachoeirinha dias ap0s 0 escorregamento.

Para um estado marcado por dois dos maiores desastres da historia da mineracéo no
mundo, o escorregamento da Pilha Cachoeirinha acabou parecendo algo menor.
Como consequéncia, nos primeiros meses ap6s o ocorrido nao foram identificadas
pesquisas sobre o escorregamento. Como uma proposta de contribuicdo para o tema,
0 objetivo deste relatorio é avaliar os laudos técnicos de seguranca contratados pela
Vallourec®. O estudo foi elaborado principalmente a partir de analise documental,
tendo sido consultados diversos projetos e relatorios disponibilizados pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais
(SEMAD, 2022), bem como analisadas informacdes complementares diretamente
solicitadas 8 SEMAD e a Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM).

O debate apresentado ao longo do texto parte do pressuposto de que falhas em
estruturas de mineracdo, incluindo pilhas de estéril e de rejeito, ndo sdo eventos
excepcionais, mas sim inerentes a operacdo de complexos minerarios. Durante
décadas, a sociedade brasileira considerou as falhas de barragens de rejeito como
ocorréncias fortuitas, até que os desastres no rio Doce e no rio Paraopeba a fizeram
encarar o risco de falhas de barragens como parte integrante da atividade de extracéo
mineral. Do mesmo modo, depois do deslizamento da pilha de estéril da mineradora
Aurizona em Godofredo Viana, no Maranhdo (G1 MA, 2018), do escorregamento
da Pilha Cachoeirinha, em Nova Lima, e do processo erosivo da Pilha do Sapé, que
levou a evacuacéo das instalacdes da Anglogold Ashanti em Santa Barbara, Minas
Gerais (Parreiras, 2022), falhas estruturais de pilhas de estéril ndo deveriam mais ser
consideradas como episddios isolados.

3 A titulo de esclarecimento, ndo é objetivo deste estudo explicar as causas imediatas do
escorregamento da Pilha Cachoeirinha. Espera-se que as respostas para essa questdo sejam
apresentadas pelas pericias iniciadas pela Policia Civil de Minas Gerais e pela Policia Federal em
2022 (ALMG, 2022) ou, eventualmente, pelo estudo que a Agéncia Nacional de Mineragdo (ANM)
requereu a Vallourec (ANM, 2022b).
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Figura 1: Visdo geral da Pilha Cachoeirinha e do Dique Lisa apds escorregamento
Fonte: Barbatti (2022)

Nesse sentido, o debate sobre o monitoramento de pilhas de residuos* se torna
urgente pelo fato de o empilhamento de rejeitos filtrados estar sendo proposto pelo
setor como o principal substituto tecnoldgico as barragens de rejeito (Caetano, 2019).
Apesar de as pilhas de rejeito filtrado terem um dano potencial menor do que as
barragens, como serad discutido ao longo do relatério, isso ndo significa que o
monitoramento sobre elas possa ser mais leniente. Para além do dano causado pelas
pilhas em si, a proximidade entre as diferentes estruturas em um complexo minerario
aumenta o risco de rompimentos em cascata e pode gerar desastres com impactos
significativos sobre trabalhadores e comunidades.

4 A expressdo “residuo” sera usada ao longo do texto em um sentido mais amplo, para incluir tanto
rejeito quanto estéril de mineragdo. Mais adiante sera apresentada a diferenga entre esses dois tipos
de material.
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Dentro desse contexto, o argumento principal do estudo € que estruturas de
mineragdo, como pilhas de estéril, barragens de rejeito, pilhas de rejeito filtrado entre
outras, sdo obras de elevado dano potencial e, portanto, devem ser alvo de auditorias
de estabilidade verdadeiramente independentes das empresas.

Para defender esse argumento, o relatério foi organizado em quatro secdes, além
dessa apresentacdo. A Secdo 2 traz uma discussdo conceitual de forma a explicar as
diferentes tecnologias de disposicdo de rejeito e estéril, além de destacar
caracteristicas do processo de empilhamento de rejeito filtrado. A Se¢do 3 tem seu
foco na historia da Pilha Cachoeirinha, descrevendo as estruturas que compdem a
Mina Pau Branco, bem como as mudancas que ocorreram na pilha e no seu
funcionamento. Entdo, na Secdo 4 é feita uma avaliacdo sistematica dos laudos
técnicos de segurangca da Pilha Cachoeirinha e sdo apresentadas diferentes
fragilidades e inconsisténcias destes estudos. Por fim, na secdo de consideracfes
finais sdo feitas recomendacdes para uma eventual regulacdo da construcdo e do
monitoramento de pilhas de estéril e de rejeito filtrado.

2 Algumas consideragdes sobre a disposicdo de rejeito
em pilhas

Os residuos de mineracdo, de acordo com suas propriedades e origem, podem ser
separados em dois grupos principais. De um lado, existe o estéril de mina, material,
com granulometria variada, formado principalmente por rochas e solo que séo
removidos da frente de lavra. O estéril € comumente transportado em caminhdes e
disposto nas chamadas pilhas de estéril (PDEs) (VOGBR, 2018b, p. 25). As normas
técnicas exigem que a disposicdo em pilha ocorra de forma planejada e controlada;
sendo necessarios a definicdo e 0 monitoramento de distintos parametros como, por
exemplo, o tamanho maximo dos taludes, sua inclinacdo, o grau de compactacéo, o
dimensionamento dos sistemas de drenagem interna e superficial, entre outros
(ABNT, 2017).

O segundo grupo é constituido pelos rejeitos, e se refere ao material descartado
durante o processo de beneficiamento dos minérios (ABNT, 2017). Os rejeitos
seriam 0s residuos com origem nas unidades de tratamento de minérios e
consistiriam no “que sobra” depois que os minerais de interesse séo retirados.

No caso do minério de ferro, o beneficiamento ocorre comumente por meio da
diferenca de densidade das substancias. Para tanto, o material retirado das cavas €
moido, até que as particulas alcancem diametros bastante pequenos, e misturado a
agua e outras substancias quimicas (Luz, Sampaio, e Franca, 2010). Como
consequéncia, depois que o ferro € separado, 0 rejeito adquire uma consisténcia
proxima a de uma lama.

No Brasil, as barragens sdo a forma mais comum para a disposi¢do do rejeito de
mineragdo de ferro. Essa preferéncia decorre do baixo custo de operagdo (quando
comparadas as outras tecnologias) e das condi¢Oes topograficas favoraveis,
especialmente no estado de Minas Gerais (Gomes, De Tomi, e Assis, 2016).

Por outro lado, os impactos sociais e ambientais das barragens, associados as grandes
areas ocupadas e ao risco de falhas estruturais, também sdo bastante consideraveis.




Milanez, B.

Ja em 2012, Guimardes, Valaddo, e Peres (2012) identificavam que esse tipo de
estrutura vinha passando por um aumento das exigéncias no processo de
licenciamento e por uma crescente contestacdo por parte da opinido publica. Os
desastres envolvendo a barragem de Fund&o, em Mariana (Zonta e Trocate, 2016), e
a B1, em Brumadinho (Milanez e Felippe, 2021) aumentaram ainda mais 0s
guestionamentos sobre a seguranca das barragens de rejeito (Alves, Carneiro, Souza,
Trocate, e Zonta, 2020). Gomes et al. (2016) mencionam que as barragens
apresentariam elevado risco de colapso, principalmente resultante de erros de
projeto, operacdo, monitoramento e manuten¢do. Como consequéncia, algumas
empresas de mineragdo passaram a investir em outras tecnologias para disposi¢ao
dos rejeitos de mineracao (Bento, 2017).

Um dos possiveis sistemas adotados seria 0 empilhamento drenado. Bento (2017)
descreve gue, neste caso, ao inves de uma barragem impermeavel, seria construida
uma estrutura drenante para conter o rejeito, 0 que permitiria que a agua saisse do
rejeito, escoasse pelo sistema interno de drenagem e assim, em teoria, reduzisse o
dano potencial em caso de falhas estruturais. A autora alerta, porém, que tal sistema
ndo poderia ser usado para rejeitos finos, pois nesse caso, a reten¢do da agua no
rejeito seria muito grande, o que reduziria a eficiéncia do sistema. No Brasil,
empilhamentos drenados onde seja constatada susceptibilidade a liquefacdo sdo
tratados como barragens e cadastrados no Sistema Integrado de Gestao de Barragens
de Mineracdo (ANM, 2022a).

Um segundo grupo de tecnologias utilizadas seria a disposicdo dos rejeitos e do
estéril no mesmo local. Silva (2014) explica que nesse caso pode haver a co-
disposi¢cdo, quando ocorre a mistura prévia dos dois residuos, ou a disposi¢do
compartilhada, que caracteriza situaces onde os dois materiais sdo colocados no
mesmo espaco fisico sem que haja um processo controlado de mistura. Ainda de
acordo com a autora, a disposicdo compartilhada é associada a algumas técnicas
especificas, tais como, a construcdo de diques de estéril, que acabam por formar
células para disposicdo do rejeito distribuidas no deposito de estéril; a disposicao de
camadas alternadas de estéril e rejeito; e a injecdo dos rejeitos por meio de
perfuracdes na pilha de estéril. De acordo com Leduc e Smith (2003), devido a
diferenca na granulometria do rejeito e do estéril, essas técnicas permitiriam que o
rejeito se infiltrasse e preenchesse 0s espacos vazios que existem entre as particulas
de estéril.

Total Meio Ambiente (2019) alerta para o fato de que rejeito e estéril possuem
caracteristicas distintas e comportamentos diferentes quando empilhados. Devido ao
processo de moagem, os rejeitos tendem a ser mais finos e, como consequéncia, a
reter maior umidade. Por esse motivo, Bento (2017) menciona que quando se
constroem estruturas onde estéril e rejeito sdo combinados, uma série de testes,
incluindo granulometria, teor de umidade, permeabilidade, entre outros, séo
necessarios para identificar as novas caracteristicas geotécnicas e verificar a sua
estabilidade e seguranga.

Uma outra possibilidade para reduzir os danos potenciais associados a disposicao
final de rejeitos € o seu desague. Por meio de diferentes processos, as mineradoras
podem diminuir a quantidade de agua presente no rejeito, reduzindo sua capacidade



Estranha ordem geométrica ...
Versos, 2022, v.6, n. 2

de escoamento e, consequentemente, sua velocidade e a area impactada, em caso de
falhas estruturais. Watson (2010) classifica o rejeito convencional como aquele que
teria uma concentracdo de solidos entre 30% e 55%. A partir dai, a medida que essa
concentragdo aumentasse, a classificagdo variaria entre espessado (65-72%), em
pasta (70-85%) e filtrado (acima de 85%). Dentre esses sistemas, tanto o rejeito
espessado quanto o rejeito em pasta ainda necessitariam de algum tipo de contencao,
como um dique ou barragem, especialmente em locais com elevada pluviosidade.

Por outro lado, o rejeito filtrado apresentaria importantes diferencas. Ele seria obtido
por meio de processos onde o rejeito seria forcado a passar por um meio filtrante,
que retiraria grande quantidade da agua e reteria as particulas sélidas (Gomes, 2016).
O rejeito filtrado teria um teor de agua tdo baixo que, por exemplo, ndo seria mais
passivel de bombeamento e precisaria ser transportado por caminhBes ou correias
transportadoras. Assim, somente nesse caso ele seria indicado para ser dispostos no
formato de pilhas (Davies et al., 2010).

Como estratégia para reduzir o risco associado as barragens de rejeito, o
empilhamento de rejeito filtrado tem recebido atengéo de algumas empresas do setor
e, até certo ponto, sido defendido como “a solug@o” para os problemas associados as
barragens (cf. Caetano, 2019).

As pilhas de rejeito filtrado, no caso especifico do minério de ferro, também tém
recebido estimulo por parte do governo de Minas Gerais. De acordo com a legislacdo
em vigor, enquanto barragens de rejeito séo classificadas como de grande potencial
poluidor/degradador, o potencial das pilhas de rejeito filtrado € considerado de médio
potencial. Essa excecdo permite que pilhas de rejeito de grande porte resultantes da
extracdo de minério de ferro sejam classificadas como Classe 4, abrindo a
possibilidade de serem licenciadas pela modalidade Licenciamento Ambiental
Concomitante em uma unica fase (LAC 1), isto €, seguindo um formato de
licenciamento acelerado. Por outro lado, as barragens de rejeito de grande porte sdo
obrigadas a serem licenciadas por Licenciamento Ambiental Concomitante em duas
fases (LAC 2) ou Licenciamento Ambiental Trifasico (LAT) (COPAM, 2017), que
levam mais tempo e, especialmente no caso do LAT, permitem aos técnicos avaliar
de forma mais criteriosa os dados e informag@es apresentados pelas mineradoras®. A
excec¢do criada para a mineracdo de ferro pelos 6rgdos ambientais de Minas Gerais €
apresentada de forma esquematica na Tabela 1.

A legislacdo, ainda, faz uma diferenciacdo entre as pilhas de rejeitos em geral e as
pilhas de rejeito de minério de ferro. Todavia ndo é claro o argumento técnico que
justificou porque estas Ultimas seriam consideradas como possuindo potencial
poluidor / degradador menor.

7]
® Para uma andlise mais detalhada sobre as diferentes modalidades de licenciamento ambiental em {

Minas Gerais, e sobre como mudancas recentes nos procedimentos de licenciamento no estado tém
reduzido o rigor nestes processos, ver Milanez e Felippe (2021).
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Tabela 1: Classificagcdo de potencial poluidor / degradador de atividades especificas em
Minas Gerais

Cadigo Atividade Potencial poluidor / degradador

Ar Agua | Solo | Geral

A-05-03- | Barragem de contengdo de | Pequeno | Grande | Grande | Grande

7 residuos ou rejeitos da

mineracao
A-05-04- | Pilhas de rejeito/estéril Pequeno | Grande | Grande | Grande
5

A-05-04- | Pilhas de rejeito/estéril - | Pequeno | Médio | Grande | Médio
7 Minério de ferro

Fonte: Adaptado de COPAM (2017).

A avaliagédo dessa excecgéo legal sugere que a categorizagdo diferenciada poderia
desestimular o uso das barragens de rejeito pelas mineradoras. Por outro lado, esse
tratamento excepcional e o licenciamento mais acelerado destas estruturas pode
limitar o rigor das analises e impedir que eventuais problemas nos projetos ou
manutencdo sejam identificados, como pode ter ocorrido no caso da ampliacéo da
Pilha Cachoerinha, conforme discutido na Se¢éo 3.

3 A Pilha Cachoeirinha: evolucdao e modificacoes

3.1 Uma breve caracteriza¢ao da mina Pau Branco

A Vallourec é uma empresa especializada na fabricacdo de tubos para diferentes
atividades industriais. As unidades de Minas Gerais, localizadas em Barreiro e
Jeceaba, se dedicam a producdo de tubos sem costura para o setor de petréleo. Elas
sdo abastecidas pela Vallourec Mineracdo, cujas operagdes se concentram na mina
Pau Branco (Vallourec Mineracédo Ltda, 2022).

Pau Branco é uma mina a céu aberto, localizada a cerca de 30 km de Belo Horizonte,
entre 0os municipios de Nova Lima e Brumadinho (SUPRAM, 2020a). Em 2019, a
mina despachava diariamente entre 700 e 800 caminhdes (SUPRI, 2019), o que
equivaleria a saida de um caminhdo a cada 2 minutos. Parte do minério extraido é
encaminhado para as usinas da Vallourec (35%), sendo o restante vendido para
outros clientes nacionais (65%) (SUPRAM, 2020b).

A exploragdo na Mina Pau Branco foi iniciada nos anos 1960. Na década seguinte, a
Mannesmann Mineracdo adquiriu os direitos minerarios e iniciou uma serie de
pesquisas para detalhar o mapeamento dos recursos disponiveis. As operagdes da
mineradora foram iniciadas nos anos 1980. Em 2000, a empresa passou a integrar a
joint venture Vallourec & Mannesmann Tubes, quando foi criada a V&M
Mineracdo. Cinco anos mais tarde, a Vallourec assumiu totalmente o controle da
Mannesman, e 0 segmento extrativo foi rebatizado de Vallourec Mineragcdo (Gomes,
2016; Sete Solucdes e Tecnologia Ambiental, 2018; Vallourec Mineragdo Ltda,
2022).
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O complexo da Mina Pau Branco é composto por duas unidades de beneficiamento
de minério. Ele ainda conta com as Pilhas de Esteéril Cachoeirinha, Sul, Nordeste e
Norte (SUPRAM, 2020b), sendo que as duas Ultimas ja se encontravam finalizadas
em 2016 (Total Meio Ambiente, 2016). Além dessas estruturas, ainda hd a Barragem
de Rejeito Cachoeirinha, e as Barragens de Sedimentos Santa Barbara e Dique Lisa.
A Barragem Santa Bérbara se encontra na porcéo oeste da mina, sobre o corrego Pau
Branco, e o Dique Lisa na porcdo leste, no cérrego Cachoeirinha. A fungdo das
barragens de sedimentos é receber a 4gua de drenagem das pilhas de estéril e das
estradas internas ao complexo, possibilitando a decantacdo dos sedimentos carreados
¢ diminuindo a turbidez desse efluente antes do seu langamento nos corpos d’agua
(Total Meio Ambiente, 2016). A localizacdo dessas estruturas € apresentada na
Figura 3, em anexo.

A mina possui trés tipos de minério distintos; o hematitico (teor de ferro maior que
65%), 0 goethitico (de 62% a 65%) e o itabiritico (teores inferiores a 62%) (Total
Meio Ambiente, 2008). Devido a exigéncias de pureza e as tecnologias disponiveis,
até 2005, o teor de corte era 64% de ferro, o que significava que todo material com
concentracdo de ferro inferior era depositado nas pilhas de estéril. 1sso fez com que
a Vallourec tivesse uma geracdo de estéril muito alta; para os minérios itabiriticos a
relacdo entre estéril e minério era 3:1, mas ela chegava a 7:1 para 0s minérios
hematiticos (Gomes, 2016).

A grande geracdo de estéril criou a necessidade de amplas areas para sua disposicéao.
Esse problema se tornou ainda mais critico para a Vallourec, quando, em 2008, a
empresa identificou 41 cavidades naturais passiveis de protecdo em areas onde ela
planejava depositar rejeito e estéril (Gomes, 2016). Dessa forma, houve uma redugéo
na area disponivel para a disposi¢ao de residuos e essa questao se tornou ainda mais
critica para a empresa.

Como consequéncia, a Vallourec precisou desenvolver estratégias especificas para
lidar com seus residuos. Por um lado, a mineradora enfrentou a escassez de espaco
construindo estruturas muito proximas umas das outras, chegando a sobrep6-las em
alguns casos. Por outro lado, ela também buscou aprimorar o processo de
beneficiamento dos residuos presentes em suas barragens e pilhas, de forma a reduzir
0s seus volumes.

3.2 Pilha Cachoeirinha: uma obra sem fim?

Duas estruturas chave para a disposicdo de residuos da Vallourec sdo a Pilha
Cachoeirinha e a Barragem de Rejeito Cachoeirinha, e suas historias sdo bastante
interligadas. A Pilha Cachoeirinha (localizada em uma encosta com vertente virada
para a BR-040 que, originalmente, era propriedade da MBR) teve sua licenca de
instalacdo concedida em 2001. A barragem foi licenciada dois anos depois (FEAM,
2001).

A disposicao do estéril na Pilha Cachoeirinha ocorre em bancadas de 10 m de altura,
com uma inclinagdo de 1(V):2(H), gerando uma inclinacdo geral da pilha de
aproximadamente 1(V):3(H) (Statum Geotecnia, 2020). A drenagem interna foi
instalada apenas em 2007 e incorporou o vale de trés vertentes. A drenagem
superficial consiste em canaletas e descidas de agua que, por meio de canais
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periféricos, conduzem a agua de chuva até o Dique Lisa (BVP Engenharia, 2018;
Statum Geotecnia, 2020; SUPRAM, 2020b).

A pilha foi, inicialmente, concebida para ser implantada entre as cotas 1.330 m e
1.410 m (FEAM, 2001). Porém, como é comum em obras de mineragéo, a estrutura
foi, posteriormente, ampliada para além do projeto inicial. Em 2021, seu topo ja
alcancava a cota 1.490 m (DAM Projetos de Engenharia, 2021), 80 m acima da cota
inicialmente planejada.

Em seu projeto original, a Pilha Cachoerinha seria uma estrutura para disposicao de
estéril. Apesar disso, ao longo de sua historia, ela também serviu como depdsito
temporario de minério (Poente Engenharia & Consultoria, 2013b). Em 2005, a
Vallourec identificou 55 milhdes de toneladas de itabirito em suas reservas e decidiu
que o itabirito de melhor qualidade seria disposto na Pilha Cachoerinha para ser,
posteriormente, beneficiado (Total Meio Ambiente, 2007).

A composicdo principal da Pilha Cachoeirinha, até a cota 1.400 m, é estéril. Acima
dessa altitude, ela passou a receber outros materiais como, por exemplo, rejeito
filtrado, que foi disposto “envelopado” em camadas de estéril (SUPRAM, 2020b).

A primeira grande mudanca da Pilha Cachoeirinha foi proposta ja em 2005, quando
a Vallourec apresentou um projeto de ampliacdo da mina Pau Branco. Naquele ano,
a empresa tornou economicamente viavel o processamento de itabiritos de menor
teor de ferro por meio de sua combinagdo com a goethita (Total Meio Ambiente,
2008).

Esse projeto de ampliacdo consistia na expanséo da cava, na ampliacdo da Pilha Sul,
na realocacdo das instalacdes de beneficiamento e na transformacdo da Pilha
Cachoerinha, em uma pilha de co-disposicdo de rejeito e estéril (Ecolab Meio
Ambiente, 2005). Essa alteracdo no material a ser disposto na pilha seria uma
mudanga significativa do conceito original da pilha e permitiria 0 aumento de sua
capacidade de 15 milhdes m?® para 22 milhdes m® (Ecolab Meio Ambiente, 2005).

O Plano de Controle Ambiental (PCA) associado ao projeto de co-disposi¢do ndo €
claro sobre o tratamento ao qual seria submetido o rejeito antes de ser disposto na
Pilha Cachoeirinha. Se por um lado ele afirma que a co-disposic¢ao eliminaria o0 uso
de barragem de rejeito (p. 4), por outro, reconhece que ainda haveria a formacéo de
um lago (p. 34). Alem disso, ele indica que, naquele momento, o rejeito era adensado
até uma concentracdo de 30% de sélidos (p. 18) (Ecolab Meio Ambiente, 2005), um
teor muito baixo para garantir a formacéo de pilhas estaveis.

Apesar de a Vallourec utilizar no PCA o termo co-disposicdo, ela ndo menciona
especificamente nenhuma das tecnologias descritas na Sec¢éo 2. Ainda, a descricao
resumida no documento parece se referir a um empilhamento drenado, embora esse
néo seja 0 nome adotado pela mineradora. Para o licenciamento ambiental, a empresa
apresentou um projeto bastante vago, que se limitava a fazer recorrentes referéncias
ao projeto executivo da pilha, sem apresentar sua descri¢cdo detalhada.

A transicdo do modelo atual de disposi¢do de rejeitos para o processo de co-
disposigdo sera através do empilhamento de estéreis a jusante da Barragem
Cachoeirinha ap6s a conclusdo da 1 fase, até a cota da crista. Posteriormente,
devera ser delimitada a area onde deverao ser dispostos os rejeitos no interior da
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area de disposicdo de estéreis. Na area definida, devera ser executado tapete
drenante, entre outros dispositivos de drenagem, formas de adugdo e
extravasamento de agua, conforme especifica¢ido do projeto executivo.

Os rejeitos deverao ser langados a partir da crista do aterro que separa a pilha de
rejeitos da pilha de estéril, de acordo com especificacdo do projeto, de tal
modo que a area de formacao do lago esteja do lado oposto ao da crista (Ecolab
Meio Ambiente, 2005, pp. 33-34)-

Além da falta de clareza sobre o processo de co-disposi¢do, outro aspecto importante
do PCA ¢ a explicitacdo da falta de espaco para a construcéo das estruturas. Como
solucdo, o plano descreve como a nova pilha seria construida sobre a antiga barragem
de rejeito.

A pilha tem parte de sua fundacdo situada a jusante do macico da Barragem
Cachoeirinha (1" fase), parte sobre o rejeito depositado no reservatério, ¢
parte sobre o terreno natural da encosta da serra da Moeda (Ecolab Meio
Ambiente, 2005, p. 33).

Confirmando esse problema, em outro documento foi mencionado que a Vallourec
pretendia que o maci¢co da Barragem Cachoerinha fosse incorporado pela Pilha
Cachoerinha; assim, “[estas] estruturas, ao serem conectadas, [constituiriam] uma
Unica estrutura chamada de Pilha de Co-disposicdo de Rejeitos e Estéreis do
Cachoeirinha” (Poente Engenharia & Consultoria, 2011b, p. 5).

Também relacionadas a essa cronica limitacdo de espaco, estiveram diferentes
iniciativas da Vallourec voltadas para o reprocessamento de seus residuos. Nesse
sentido, em 2008, a empresa instalou uma planta de concentracdo magnética que Ihe
permitiria recuperar parte do rejeito de suas unidades de beneficiamento e da
Barragem Cachoeirinha, bem como do estéril presente na Pilha Cachoerinha
(Gomes, 2016; Total Meio Ambiente, 2008, 2014, 2019; YKS, 2015).

Dois anos mais tarde, em 2010, em um novo investimento, foi instalada outra planta
de beneficiamento. Com a nova estrutura, a Vallourec pdde ampliar sua capacidade
de beneficiamento de minérios com concentracdo de 60% de ferro para aqueles com
teor de 45%. Dessa forma, antigas pilhas de estéril, passaram a ser recuperadas e
parte do material beneficiado (Gomes, 2016).

Ainda motivada pela otimizacéo de sua disposicao de residuos, em 2015, a Vallourec
instalou um sistema de filtragem de rejeito. Assim, 0 rejeito passou a ser
encaminhado para o desaguamento, seguido de espessamento e, posteriormente,
filtragem por prensas. O material final, que tinha uma teor de umidade entre 15% e
20%, deixou de ser disposto na Barragem Cachoeirinha e passou a ser transportado
por caminhdes e pas carregadeiras até a Pilha Cachoeirinha (Bento, 2017; Statum
Geotecnia, 2020; SUPRAM, 2020a).

Em 2016, a empresa ampliou os esfor¢os de recuperacdo de seus residuos e
apresentou ao Departamento Nacional de Produgdo Mineral (DNPM) uma proposta
para recuperagdo do minério presente na Pilha Nordeste (DNPM, 2016), obtendo a
licenca ambiental no ano seguinte (SUPRAM, 2017). Em parte, essa iniciativa era
uma resposta ao aumento dos precos no mercado internacional e o projeto
pressupunha que o residuo gerado no reprocessamento seria colocado novamente na
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Pilha Nordeste (Total Meio Ambiente, 2016). Segundo estimativas da empresa, a
partir desse novo processo seria possivel beneficiar materiais cujo teor de ferro
variasse entre 30% e 45% (Sete SolucBes e Tecnologia Ambiental, 2018).

No ano seguinte, foi solicitado o licenciamento de uma nova ampliagdo da Pilha
Cachoeirinha. Essa proposta era baseada em distintos cenarios possiveis, ndo sendo
clara a configuracédo final que a Vallourec esperava alcangar. Diferentes documentos
apresentam situacdes diversas, mas indicavam que a ampliacdo poderia aumentar a
vida util da pilha até 2027 (Total Meio Ambiente, 2017), 2048 (Total Meio
Ambiente, 2019), ou mesmo 2066 (Total Meio Ambiente, 2018).

No estudo, além da proposta de ampliacdo da Pilha Cachoeirinha, foram
apresentadas como alternativas a instalacdo de outras pilhas em locais distintos. O
projeto indicou a ampliacdo da pilha existente como proposta mais viavel devido a
menor distancia de transporte, ao menor custo de implantacao, ao aproveitamento de
infraestruturas existentes, entre outros fatores (Total Meio Ambiente, 2017). Porém
para que ela fosse viavel, seria necessaria a completa remocdo do material existente
dentro da Barragem Cachoeirinha e sua descaracterizagdo de forma a aumentar o
espaco para disposicdo do estéril e do rejeito filtrado (SUPRAM, 2020a). Esse
arranjo construtivo mostrava-se fortemente relacionado a estratégia de sobreposicéo
das estruturas utilizada pela Vallourec. Se, por um lado, ele possibilitava economia
de espaco, por outro, poderia gerar novos desafios do ponto de vista operacional e
de estabilidade geotécnica.

Além disso, apesar de a instalacdo da Pilha Cachoeirinha ter ocorrido no inicio dos
anos 2000, quando o projeto da ampliacéo foi elaborado, identificou-se uma caréncia
de informacGes referentes a fundacdo da pilha e da Barragem Cachoeirinha. Essa
falta de dados obrigou a empresa de consultoria a propor uma nova campanha de
sondagens para verificar a condi¢do geotécnica da fundacdo de ambas as estruturas
(VOGBR, 2018b, pp. 18-19).

Todas essas caracteristicas apontavam para uma elevada complexidade, do ponto de
vista de construcao e estabilidade da Pilha Cachoerinha. Todavia, durante o processo
de licenciamento ambiental de sua ampliacdo, a Superintendéncia Regional de Meio
Ambiente (SUPRAM), com base em um parecer de estabilidade emitido quatro anos
antes, assumiu que a pilha seria estavel. Ao mesmo tempo, ela explicitou que “nao
foram objeto da avaliacdo deste parecer questbes associadas a estabilidade das
estruturas minerarias” (SUPRAM, 2020b, pp. 19-20). Ainda, a SUPRAM acatou 0
pedido da Vallourec para que a ampliacdo da pilha fosse licenciada pelo processo
simplificado. A empresa se baseou na Deliberagdo Normativa COPAM n° 217/2017
e conseguiu que essa obra, apesar de seu potencial poluidor/degradador fosse
licenciada pela modalidade concomitante em fase uUnica (LAC 1) (SUPRAM,
2020b). Portanto, parece ter havido uma decisdo do préprio 6rgdo regulador de
reduzir o tempo disponivel para analisar o projeto. Logo, a agéncia deliberadamente
restringiu a possibilidade de seus técnicos avaliarem com mais rigor os estudos de
estabilidade existentes e, possivelmente, identificarem as vérias fragilidades
existentes, conforme descrito na Secéo 4.

Portanto, o histérico da Mina Pau Branco € um exemplo pedagdgico dos desafios
crbnicos associados aos complexos minerarios. Primeiramente, ele demonstra, como
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proposto por Kuyek (2019, p. 10), que a mineragdo nada mais ¢ do que “uma
atividade de gestdo de residuos”. No fundo, uma grande parte dos investimentos da
Vallourec ao longo dos anos foi dedicada exclusivamente a disposi¢do da enorme
quantidade de estéril e de rejeito produzida por ela.

Em segundo lugar, a evolucéo estrutural da Pilha Cachoeirinha ilustra as constantes
alteracOes de estruturas que caracteriza a gestdo dos complexos minerarios. Ao invés
de conceber a mina Pau Branco jd& em seu formato definitivo, a Vallourec
permanentemente alterou projetos, redimensionou estruturas e redefiniu o uso de
suas areas. Assim, como no caso das barragens de Fund&o e de Cérrego de Feijéo,
que passaram por alteamentos periddicos ndo previstos nos projetos originais, a Pilha
Cachoeirinha foi recorrentemente alterada durante sua vida util.

Por fim, o caso ainda explicita de forma emblematica como as estruturas de
mineracao acabam sendo construidas muito proximas, ou ainda se apoiando umas
nas outras. Esta caracteristica ja havia sido identificada no caso da Samarco, onde o
rompimento de Funddo quase levou ao colapso das barragens de Germano e
Santarém. Igualmente, quando houve o desastre em Corrego do Feijdo, a falha da B1
quase desestruturou a barragem de sedimentos B6. No caso da Vallourec, como
descrito anteriormente, o0 escorregamento da Pilha Cachoeirinha elevou
consideravelmente o risco do rompimento do Dique Lisa. Portanto, estes exemplos
indicam que as atuais praticas de gestdo dos complexos minerarios ndo apenas
tornam mais complexa a avaliacdo de estabilidade geotécnica, como podem ampliar
consideravelmente os danos potenciais devido ao risco de um rompimento em
cascata de multiplas estruturas.

4 As fragilidades e inconsisténcias dos laudos técnicos de
seguranca

4.1 Impressoes gerais

Os laudos técnicos de seguranca consistem na avaliacdo por empresas de consultoria
das condicGes de estabilidade e manutencéo de grandes obras de infraestrutura, tais
como as barragens de rejeito ou as pilhas de estéril.

No caso das barragens de rejeito ou de sedimento, esses estudos acabam sendo
necessarios para que as mineradoras recebam as Declaracbes de Condicdo de
Estabilidade (DCEs), que precisam ser entregues periodicamente a ANM. Porém a
agéncia ndo faz nenhum controle ou monitoramento sistematico das pilhas de estéril
ou rejeito filtrado. Da mesma forma, a legislacéo de seguranca de barragens de Minas
Gerais ndo menciona, em nenhum momento a necessidade do monitoramento da
situacdo dessas pilhas.

No caso da Pilha Cachoerinha, a apresentacdo de relatérios de monitoramento
geotecnico tornou-se obrigatdria por meio de condicionante a concessdo da Licenca
de Operacéo da pilha em 2009 (V & M Mineragdo - MC/MA, 2009). Porém, ndo ha
garantias legais que a mesma exigéncia seja feita a outras pilhas existentes no estado.

Os documentos consultados para a elaboracdo desta secdo estavam vinculados aos
Processos Administrativos 0012/1988/023/2008 e 0012/1988/032/2017, disponiveis
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no SIAM (SEMAD, 2022). A consulta realizada junto a SEMAD permitiu analisar
relatdrios anuais entre 2009 e 2021, com excecdo dos anos 2014 e 2017.

Como uma avaliagdo geral, pontos que merecem destaque sdo a variabilidade do
detalhamento das informacOes dos laudos, a dependéncia das empresas de
consultoria das informac6es fornecidas pela mineradora, e o carater sugestivo (sem
funcéo fiscalizadora) destes laudos.

Do ponto de vista da variabilidade do detalhamento, foi possivel analisar os laudos
de cinco empresas distintas. A leitura destes relatorios mostrou a discricionariedade
dos consultores ao decidirem, por exemplo, quantas secfes transversais da pilha
seriam estudadas ou a quantidade de fatores de seguranca apresentados para cada
secdo. Na inspecdo visual, também foi identificada uma falta de consisténcia nos
elementos constitutivos da pilha a serem avaliados.

A dependéncia das empresas de consultoria em relacdo as informacgdes da
mineradora é tdo profunda que chega a ser questionavel a condicdo de
“independéncia” desses laudos. Em alguns casos, os laudos parecem mais legitimar
as decisdes da Vallourec do que, de fato, avaliar as agdes da empresa. Por exemplo,
houve situacfes em que os documentos requisitados ndo foram apresentados, sem
que isso fosse questionado pela empresa de consultoria. Em outros casos, a condicéo
operacional de elementos da pilha foi assumida como adequada, sem a devida
vistoria, exclusivamente com base na palavra dos funcionarios da Vallourec.

A construggo da pilha até alcangar a cota de elevagdo 1435 m seguiu as diretrizes
do projeto apresentado no relatério MN-10-RL-8145 desenvolvido pela empresa
Pimenta de Avila. Porém, por motivos internos, este documento nio foi
disponibilizado pela mineradora para esta auditoria” (Geoestavel
Consultoria e Projetos, 2009, p. 3; 2010, p. 4).

A surgéncia observada provavelmente esta relacionada a saida das aguas no
dreno de fundo. Neste ponto nio foi possivel visualizar o final do dreno de
fundo nem as Aguas percolando por ele. Segundo a V&M estas,
possivelmente, infiltram-se na fundag@o de canga e saem a jusante desse ponto,
limpidas (Geoestavel Consultoria e Projetos, 2009, p. 6.)

Considerando o carater sugestivo dos laudos, o que se percebe é a desconexao entre
uma avaliacdo e outra. Ao longo da leitura dos documentos, raras foram as situagdes
onde um determinado relatério verificava o cumprimento das recomendacdes
previamente feitas. Alguma conex&o pode ser verificada quando eram relatérios da
mesma empresa, mas a coeréncia entre relatorios sucessivos se mostrou mais uma
excecao do que a regra.

Essa falta de verificacdo do cumprimento das recomendagcfes € ainda mais
preocupante porque para considerar a pilha estavel, os consultores pareciam partir
da premissa de que suas recomendagdes seriam seguidas pela mineradora.

A partir das consideragdes apresentadas nos itens anteriores, conclui-se que a
pilha encontra-se estavel com relacdo aos aspectos hidrologicos/hidraulicos.

[.]
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As recomendacdes apresentadas sio necessdrias para confirmar as
premissas assumidas ¢ podem ser implantadas de forma programada
(Geoestavel Consultoria e Projetos, 2009, p. 9).

Entretanto, como serd visto ao longo da Secéo 4.3, em diferentes situacdes, a mesma
recomendacéo foi repetida por anos seguidos, 0 que indica 0 seu ndo cumprimento
pela Vallourec.

Os laudos de seguranca, via de regra, eram compostos por duas partes. Um laudo de
estabilidade geotécnica, no qual eram estimados os fatores de seguranga da pilha e
um relatério de visita técnica onde eram descritas as condi¢bes da pilha,
particularmente da perspectiva da engenharia civil (limpeza de sistema de drenagem,
aparéncia dos taludes, existéncia de pontos de erosdo etc.). Cada uma dessas partes
é analisada separadamente nas proximas se¢oes.

4.2 Laudos de estabilidade geotécnica

Os laudos de estabilidade geotécnica sdo estudos que buscam avaliar as condi¢des
estruturais de obras de engenharia que utilizem taludes, como barragens e pilhas. Seu
objetivo é estimar o risco de falhas em tais obras, tais como escorregamentos,
rupturas, liquefacdo entre outros. Um componente central desses laudos é o Fator de
Seguranca (FS), que seria uma medida do nivel de estabilidade das estruturas.

Para a estimativa do FS sdo considerados parametros fisicos dos diferentes materiais
usados na construcdo da pilha. Estes parametros sao relativos as caracteristicas das
particulas que comp&em os materiais. Silva (2014) explica que, para obtencdo desses
parametros, amostras em quantidade representativa dos diferentes materiais
deveriam ser coletadas e submetidas a uma série de analises e ensaios como
granulometria, sedimentacdo, resisténcia ao cisalhamento, compressao,
permeabilidade, entre outros. Além desses parametros, sdo consideradas a presenca
de 4gua® e a geometria da estrutura (altura, inclinagdo dos taludes etc.).

Por meio de equacBGes matematicas, estas informacdes sdo utilizadas para se estimar
0 FS das estruturas. Dentre os principais parametros fisicos utilizados na modelagem
matematica, estdo a coesdo, o peso especifico e o angulo de atrito. Esses parametros
tendem a variar dentre os diferentes materiais que compdem as pilhas, tais como
estéril, rejeito, minério, solo etc.

De acordo com a teoria, uma obra com FS igual a 1 se encontraria em equilibrio
instavel, e seria passivel de sofrer uma falha a qualquer momento. Matematicamente,
quando um FS fosse maior que 1, a obra estaria estavel. Todavia, como 0s parametros
utilizados sdo obtidos a partir de amostras e extrapolagdo estatistica, as organizagdes
normatizadoras e reguladoras adotam padrbes de seguranca, pré-definidos, para
estabelecer se uma obra seria segura ou ndo. Assim, quanto maior o fator de
seguranca, menor seria o risco de uma pilha, barragem ou talude apresentar uma
falha.

De acordo com a Norma NBR 13.029 (ABNT, 2017), que define os parametros
técnicos de pilhas de estéril no Brasil, o fator de seguranca minimo aceitavel em

& A medicdo do nivel da 4gua nas estruturas é feita pelas empresas mineradoras. Essa medigio ocorre
ao longo do ano por meio de instrumentos instalados em diferentes pontos da barragem.
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condic¢des normais seria 1,50. Isso quer dizer que somente valores de FS superiores
a 1,50 indicariam que a pilha estaria “segura”. Apesar da NBR ser considerada uma
norma “técnica”, deve-se levar em conta que existe uma subjetividade por parte das
pessoas que elaboram tais normas no julgamento do que significaria “seguro” (Vick,
2002).

Operacionalmente, seria muito complexo calcular o FS para uma estrutura como um
todo. Por esse motivo, os laudos estimam o FS para secGes transversais especificas.
Em outras palavras, o técnico responsavel escolhe “fatias” da pilha, e modela
matematicamente a seguranca dessas “fatias”. A titulo de ilustracdo, a Figura 2
apresenta uma dessas se¢Oes. Assim, na pratica se verificaria o FS de seguranca para
diferentes secBes transversais e, se todos se mostrassem acima do limite minimo
estabelecido pela norma, a pilha seria considerada estavel.

: Safety Factor 7 Unit Weight Cohesion
g. Taos Material Name |Color |1 U | strength Type | FUON Pwi
o I Esténil =] 22  Mohr-Coulomd| 8 |30
i It Itabiritos o 20  Mohr-Coulomd] 20 |28
3 1.00  |IFundac3o - Solo Lateritico, @ 22 Mohr-Coulomb| 33 |28
1.80 | Pilha de Minério o 18 Mohr-Coulombl 20 |30
e
§- 2.50 /
3.00 Y
4 2
| 3.50 ¢
y 4.00
i 4.50 /
§d 5.00 /./
B 5.50 /

Figura 2: Exemplo de representacdo da andalise de estabilidade de uma secdo da Pilha
Cachoeirinha
Fonte: Statum Geotecnia (2020).

Conforme apresentado na Tabela 2, em todos os laudos consultados, o FS de
seguranca estimado para o trecho onde houve o escorregamento apresentou um valor
global acima de 1,5, o que significaria que, em teoria, esta parte da pilha estaria
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estavel. Todavia, deve-se considerar que, desde 2019, ndo houve novas avaliagdes
deste trecho, portanto, é possivel que, em anos recentes, tenha ocorrido alguma
alteracdo que nao foi identificada pelas empresas de consultoria (DAM Projetos de
Engenharia, 2021; Statum Geotecnia, 2019, 2020).

N&o € incomum que a avaliacdo dos laudos se resuma a leitura do FS de seguranca
global. Porém estes documentos sdo bastante complexos e é preciso considerar
outros fatores. Existem diferentes aspectos que podem influenciar no calculo do
valor final do FS e que precisam também ser analisados. No caso da Vallourec, o
conjunto dos laudos parece apresentar algumas fragilidades e inconsisténcias. Entre
elas, podem ser listadas o procedimento de escolha dos parametros geotécnicos, o
nimero de secdes transversais analisadas por laudo, e a descontinuidade da
divulgacéo da estabilidade de taludes individuais.

Tabela 2: Sistematizacdo de dados dos laudos de estabilidade da Pilha Cachoerinha

Ano Fator de seguranca | Numero de se¢des | Data da inspecédo
global estimado * transversais visual
avaliadas
2009 ** 1,95 5 29/06/2009
2010 ** 1,78 5 16/09/2010
2011 1,7 5 09/09/2011
2012 1,6 5 04/10/2012
2013 1,62 5 03/09/2013
2015 1,6 4 01/09/2015
2016 1,66 3 20/09/2016
2018 1,54 4 16/08/2018
2019 N/D 1 20/09/2019
2020 N/D 2 17/09/2020
2021 N/D 1 14/09/2021

Fonte: (BVP Engenharia, 2015, 2016, 2018; DAM Projetos de Engenharia, 2021,
Geoestavel Consultoria e Projetos, 2009, 2010; Poente Engenharia & Consultoria, 2011a,
2011b, 201243, 2012b, 2013a, 2013b; Statum Geotecnia, 2019, 2020).

* Os FS apresentados na tabela se referem as se¢des que se encontravam no trecho onde
ocorreu o escorregamento de janeiro de 2022. Em alguns anos foi estimado o FS para
diferentes partes da secdo transversal, sendo aqui apresentado o valor global, que
representa o trecho como um todo. Para os anos de 2019, 2020 e 2021, néo foram feitos
estudos de estabilidade neste trecho especifico.

** Nos anos 2009 e 2010, a Vallourec ainda nao tinha instalado todos os instrumentos de
mensuracao de nivel de 4gua, por esse motivo, a empresa de consultoria utilizou os dados
gue constavam no projeto.

O primeiro ponto que deve ser debatido sobre os laudos de estabilidade diz respeito
aos parametros geotécnicos utilizados. A Tabela 3, em anexo, apresenta os valores
adotados pelas distintas empresas de consultoria ao longo do tempo. A inclusdo ou
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ndo de determinado material (estéril, rejeito, minério, solo etc.) em um estudo de
estabilidade depende da presencga daquele material na se¢do transversal examinada.

Conforme mencionado na Secdo 3, em 2015, a Vallourec passou a dispor rejeito
filtrado na pilha de estéril. Essa alteracdo de procedimento, em teoria, deveria alterar
as propriedades geotécnicas da pilha uma vez que o rejeito “envelopado” dentro das
camadas de estéril possui propriedades geotécnicas especificas e diferentes das
propriedades do esteéril. A adocdo de uma nova tecnologia deveria, em principio, ter
chamado a atencdo dos consultores e seria do interesse da Vallourec verificar, em
campo, a estabilidade das secdes onde houvesse a disposicdo de rejeito filtrado.
Entretanto, esse ndo parece ter sido o procedimento das empresas, uma vez que,
como indicado na Tabela 3, ndo ha alteracdo dos materiais analisados e de seus
parametros apos 2015. A incorporagdo de um novo “material” classificado como
rejeito/estéril somente ocorreu em 2021, porém essa combinacdo manteve 0s
pardmetros geotécnicos relativos ao estéril de laudos anteriores. Os laudos néo
explicam o motivo da ndo atualizacdo dessas informacdes ao longo do tempo, nem
mencionam se novos ensaios foram realizados para aferir as propriedades
geotécnicas dos componentes da Pilha Cachoeirinha.

No caso especifico do laudo de 2021, ¢ explicitado que “No dia da visita estavam
sendo executados furos de sondagem no macico da pilha. Segundo informacdes da
Vallourec, os furos executados visam investigar a resisténcia do macico e fundagéo,
além de contemplar a instalagdo de instrumentos de auscultagdo no maci¢o” (DAM
Projetos de Engenharia, 2021, p. 15). Todavia, o laudo ndo deixa claro onde esses
furos estavam sendo realizados, nem se 0s novos dados seriam usados para atualizar
0s parametros geotécnicos de laudos de estabilidade futuros.

Uma segunda inconsisténcia identificada na avaliacdo dos diferentes laudos foi a
diferenca no nimero de se¢des transversais analisadas em cada ano, conforme
apresentado na Tabela 2. Os autores dos laudos afirmam ter escolhido as se¢des que
possuiam maior altura, por considerarem estas as regides que teriam maior risco de
falha. Contudo, eles ndo explicitaram qual critério utilizaram para reduzir o nUmero
de secdes transversais avaliadas.

Um terceiro ponto que merece destaque na avaliacdo dos laudos de seguranca diz
respeito a auséncia, em muitos deles, do registro da estabilidade dos taludes
individuais. Além do fator de seguranca global, descrito anteriormente, a NBR
13.029 (ABNT, 2017) estabelece um fator minimo de seguranca para ruptura de
taludes entre bermas’. Essa analise foi explicitada apenas em alguns anos, mas sua
anotacéo nao se deu de forma consistente ao longo do tempo, néo sendo apresentada
nenhuma justificativa por parte dos consultores para a descontinuidade da
apresentacdo de tais dados. Essa avaliagdo se mostraria necessaria uma vez que
houve laudos onde foram encontrados fatores de seguranga de bancada inferiores ao
valor minimo exigido.

7 “Face superior de um degrau (banco) de uma mina a céu aberto para ser usado como rota de acesso,
como uma barreira para reter pedras ou material solto, ou para melhorar a estabilidade do talude”
(Ministerio de Minas y Energia, 2003, p. 29).
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Nas se¢des A-A, B-B ¢ D-D obteve-se fatores de seguranga de bancadas
superiores a 1,30 ¢ inferiores a 1,50, indicando uma condig¢@o também estavel,
mas que ndo atende as diretrizes na norma vigente (Geoestavel Consultoria e
Projetos, 2010, p. 11)

Entretanto, na porcao norte da PDE Cachoerinha, representada pelas secdes A e
B foram constatados fatores de seguranca de bancada inferiores a 1.5. [...] Na
porcdo Sul da PDE Cachoeirinha, representada pela secdo D, também foi
verificada superficie de ruptura de bancada com fator de seguranga abaixo do
minimo recomendado por norma, devido ao elevado angulo de face implantado
(angulo ~ 50°). (BVP Engenharia, 2015, pp. 35-36).

As analises feitas com os niveis maximos de agua indicados pelos instrumentos,
resultaram em superficie de ruptura com fator de seguranga igual ou superior ao
valor minimo exigido para a condi¢do normal (F.S. = 1,50), ndo indicando a
necessidade de refazer as andlises com nivel de agua normal (média). Na regido
da pilha que apresentou fator de seguranga abaixo do minimo exigido, a
superficie de ruptura ndo é condicionada pela presenca do nivel da dgua (BVP
Engenharia, 2016, p. 38). [...] Na secdo BB’, localizada na por¢édo norte da pilha,
recomenda-se a suavizagdo do angulo de face do talude do banco superior,
mantendo-os menores ou iguais a 29°. Essa configuragdo eliminara as
possibilidades de ruptura de bancada, visto que as analises indicaram um fator
de seguranca local baixo no referido banco (BVP Engenharia, 2016, p. 42).

Essa avaliacdo individual se mostrou particularmente relevante nos laudos de 2015
e 2016, uma vez que as se¢des transversais B (2015) e BB" (2016), onde foram
identificadas bancadas com FS insatisfatorio, se sobrepunham ao trecho onde houve
escorregamento em 20228, Os laudos posteriores ndo apresentaram avaliagio
individual da estabilidade dos taludes entre bermas desse trecho, nem mencionaram
qualquer iniciativa de correcdo por parte da Vallourec, o que impediu a verificacao
de uma eventual retificacdo dessa falha (BVP Engenharia, 2018; DAM Projetos de
Engenharia, 2021; Statum Geotecnia, 2019, 2020).

Em resumo, uma avaliagdo comparativa dos laudos de estabilidade mostrou
diferentes fragilidades e inconsisténcias. Entre esses fatores foram identificadas: (1)
a ndo atualizacdo dos parametros geotécnicos, (2) a discricionariedade no niumero e
na selecdo das secdes transversais, e (3) a ndo apresentacdo da avaliacdo da
estabilidade dos taludes individuais. Os laudos ndo especificam as motivacdes dessas
variagdes. Assim, mesmo em situacdes onde o FS global se mostrou acima do limite
estabelecido, tais fragilidades poderiam comprometer a capacidade de os estudos
identificarem problemas estruturais e, assim, alertar sobre riscos de escorregamento.

4.3 Relatorios de inspecao visual

Além dos laudos de estabilidade geotécnicas, os formularios de seguranca também
sdo compostos por relatorios de inspecdo visual. Durante essas inspegoes,
funcionarios das empresas de consultoria realizaram visitas a mina, acompanhados
de pessoal da Vallourec e, conjuntamente, fizeram a avaliagdo visual e registro
fotografico de diferentes elementos da pilha. Entre os aspectos observados estavam

8 A partir dos dados disponiveis ndo foi possivel verificar se as bancadas que apresentaram FS
insatisfatorios nos laudos foram as que escorregaram, uma vez que ndo foi localizada informagdo
oficial da Vallourec sobre a cota especifica onde ocorreu o deslizamento.
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as condicbes dos instrumentos de medicdo, a aparéncia dos taludes, o estado do
sistema de drenagem superficial e a situacdo da saida dos drenos internos.

Antes de avaliar cada um desses elementos, um dos aspectos que chama a atencéo é
a data da realizacdo das inspecdes. Conforme apresentado na Tabela 2, com excecao
da visita de 2009, que ocorreu em junho, todas as outras se deram entre agosto e
outubro, com maior frequéncia em setembro. Esse periodo caracteriza o final da
estacao seca em Minas Gerais. Considerando que um dos objetivos de tais vistorias
seria avaliar o funcionamento dos sistemas de drenagem, esse seria 0 periodo do ano
menos indicado para tal monitoramento. Da mesma forma, essa opcéo dificultaria a
identificacdo de surgéncias e outros indicios de falha no sistema de drenagem interna.
Todavia, com excecdo dos relatérios de 2009 e 2013, essa escolha de data ndo foi
problematizada por nenhum dos relatorios.

Inspecionar apos épocas de chuvas o local de surgéncia de agua em uma das
bermas apresentado no relatério n° 640.BH-EXRTE-CVoo1r Ro, embora na
presente visita a regido apresentava-se seca, em ¢épocas de chuvas o
afloramento de agua pode voltar, caso seja necessario, criar um sistema de
drenagem que conduza a 4gua para o local adequado (Poente Engenharia &
Consultoria, 2013b, p. 9).

Do ponto de vista dos componentes da pilha que eram vistoriados, os laudos foram
praticamente unanimes na avaliacdo da instrumentacéo (piezémetros e medidores de
nivel de agua). Todos mencionaram que estes instrumentos se mostravam em boas
condicdes de operacdo, visualizacdo e manutencdo. No ano de 2018, porém, foi
destacada a existéncia de dois piezdmetros obstruidos, problema este que teria sido,
posteriormente, solucionado (BVP Engenharia, 2018).

A avalicdo dos taludes, em geral, também se mostrou positiva e 0s consultores
normalmente destacavam a auséncia de anomalias relevantes como trincas,
escorregamentos, cicatrizes erosivas e deslocamentos. Com relacdo aos taludes
encerrados, muitas vezes foi mencionado que se encontravam com vegetacao
continua e densa. Em relatorios recentes, os consultores mencionaram que havia
trechos da pilha com auséncia de vegetacdo (Statum Geotecnia, 2019) ou com
protecdo vegetal deficitaria (Statum Geotecnia, 2020). Contudo, o laudo de 2021 ndo
fez referéncia a esse problema (DAM Projetos de Engenharia, 2021).

Entre as ndo conformidades identificadas nas vistorias, o relatorio de 2009
mencionou que um talude na proximidade do dreno de fundo secundéario havia
passado por uma ruptura em anos anteriores, mas nao especifica a data do evento, o
local, nem a causa da ruptura (Geoestavel Consultoria e Projetos, 2009). Ainda, no
laudo de 2010, foi relatado que a Vallourec empilhava, além de estéril, rejeito de
minério, apesar da inexisténcia de projetos especificos para essa pratica.

Acima da cota 1400 m na porg¢do sul, a V&M esta empilhando minério de
ferro de canga e rejeito de minério de ferro contra-pilhados com o estéril.
Este minério e rejeito serd [sic] posteriormente removido e levado para
beneficiamento (Figura Al.03). Ressalta-se que nao foi constatada a existéncia
de estudos/projetos especificos para o empilhamento do minério na pilha.
De forma semelhante & por¢do inferior da pilha, ndo foram evidenciadas
anomalias relevantes.
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De acordo com o responsavel, Eng. [...], a V&M pretende estudar os
parametros dos rejeitos através da realizacdo de ensaios geotécnicos para
avaliar a real condicdo de estabilidade desta porc¢io proviséria da pilha
(Geoestavel Consultoria e Projetos, 2010, p. 7).

Quanto aos relatorios mais recentes, no ano de 2020, foi feita referéncia a taludes na
regido norte da pilha com “erosdes de profundidade média a profunda” (Statum
Geotecnia, 2020, p. 7). O relatério mencionou que restrigdes ambientais
dificultariam a recuperacdo dessa area sem, porem, especificar que restri¢cbes seriam
essas.

Outro elemento comumente comentado nos relatorios foi a situacdo da drenagem
superficial. Em sua grande maioria, os relatérios indicavam que o sistema de
drenagem se encontrava em bom estado de manutencdo, havendo, em alguns anos
especificos, problemas pontuais que mereceriam atencao da Vallourec. Todavia, tais
questdes pareceram ndo ter sido consideradas suficientemente sérias pelos
consultores a ponto de comprometerem a condigéo de estabilidade da pilha.

Verificou-se que em uma das descidas de agua ja implantada apresenta-se com
parte da parede do canal rompida (Figura A1.03) (Geoestavel Consultoria e
Projetos, 2009, p. 6).

Algumas canaletas escavadas em solo estdo conectadas com as descidas de agua
e outras ndo. Quando da inspecdo, observou-se que € possivel ter problemas
localizados de empocamento de dguas pluviais nas bermas em consequéncia da
inexisténcia de ligacdo das canaletas com as descidas de d4gua. Alguns destes
pontos ja estavam sendo resolvidos pela V&M, sendo que os mesmos foram
levantados nas planilhas de inspecdo realizadas pela técnica [...] (Geoestavel
Consultoria e Projetos, 2010, p. 8).

O sistema de drenagem superficial da pilha encontra-se, no geral, em bom estado
de conservagdo, porém, carece de manutengdo em alguns pontos. Alguns trechos
apresentam ferragens expostas devido ao desgaste do tempo e erosdes laterais
podendo comprometer a estrutura a longo prazo (Statum Geotecnia, 2020, p. 8).

Por fim, a situacdo da drenagem interna se mostrou como aquela mais dificil de ser
analisada a partir dos laudos de visita. Dentre os documentos identificados, néo foi
possivel localizar o projeto do sistema de drenagem interna. A partir da leitura dos
laudos de visita, haveria trés drenos: o principal, o secundario e o auxiliar, mas o0s
relatorios ndo registram suas posicdes. Quatro aspectos chamam a atencdo em
relacdo a drenagem interna: (1) a instalacdo de um dreno sem dimensionamento; (2)
0 constante surgimento de surgéncias no pé da pilha; (3) a dificuldade de localizar e
fiscalizar a saida de um dos drenos; e (4) a auséncia de medidores de vazéo.

Com relacéo a instalagdo de um dreno sem dimensionamento, a referéncia a ele foi
feita apenas uma vez, ainda em 2010. Porém, o relato ndo deixa claro o seu
posicionamento, nem especifica se é um dos sistemas principais ou apenas um dreno
complementar. Ainda ndo faz meng&o como esse dreno sem dimensionamento teria
sido considerado no planejamento da capacidade de drenagem global da pilha.

Na porgdo oeste onde ha uma cavidade na canga, a V&M implantou um dreno
interno no contato do terreno natural com o estéril (Figura Al.o7) para drenar
dgua que sera represada durante o periodo chuvoso. Este dreno foi construido

(2]
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baseando-se na experiéncia da mina na implantagio dos drenos internos da pilha,
ou seja, sem um prévio dimensionamento (Geoestavel Consultoria e Projetos,
2010, p. 8).

Um segundo ponto recorrente em alguns relatérios foi a existéncia de surgéncia na
base da pilha. Os relatérios ndo deram sua localizacdo precisa, 0 que impediu a
verificagdo se eram surgéncias diferentes, ou sempre a mesma. Como mencionado
anteriormente, as visitas foram feitas principalmente no periodo de seca, 0 que
também dificultaria a identificacdo de eventuais sinais de areas Umidas.

Emuma regido da pilha, nas proximidades do dreno de fundo secundario, notou-
se [sic] surgéncias de agua de forma dispersa no pé do talude [...] (Geoestavel
Consultoria e Projetos, 2009, p. 6).

A Pilha apresentava no momento da visita, uma pequena surgéncia de agua
em uma de suas bermas proximas ao pé (Poente Engenharia & Consultoria,
2012b, p. 7).

A pequena surgéncia de dgua em uma berma proxima ao pé do talude,
mencionada na inspecdo passada, apresentava-se seca (Poente Engenharia &
Consultoria, 2013b, p. 7)

No canal na regido leste da pilha verificou-se uma surgéncia de agua (Figura
5-8). Recomenda-se o monitoramento e a investigacdo da origem desta
surgéncia (Statum Geotecnia, 2020, p. I0).

Finalmente, outro elemento mencionado recorrentemente nos relatérios de inspe¢édo
foi a saida do dreno de fundo. Durante as visitas, houve vezes em que 0s consultores
e 0s técnicos da Vallourec nem conseguiram localizar a saida de um dos drenos para
verificar, de fato, a condicdo da agua que percolava por dentro da pilha. Os
consultores, todavia, ndo documentaram nenhum questionamento com relacdo a
impossibilidade de realizar essa etapa da inspecéo.

Neste ponto nao foi possivel visualizar o final do dreno de fundo nem as
aguas percolando por ele (Geoestavel Consultoria e Projetos, 2009, p. 7).

Em relag@o a saida dos drenos, foi identificado em campo um ponto de saida
da drenagem interna da pilha com agua limpa ¢ sem indicios de carregamento.
[...] Foi informado pela equipe técnica da Vallourec mineragdo, que existe
outro ponto de saida da drenagem interna (BVP Engenharia, 2015, p. 18; 2016,

p- 30).

Durante a visita de campo, néo foi possivel identificar a saida de fundo da
pilha Cachoerinha. No entanto, foram observados dois canais que conduzem o
fluxo de agua proveniente da drenagem interna da pilha (Foto 5.22), sendo que
em um dos canais nio foi observado fluxo de agua ¢ no outro o fluxo
apresentava-se limpido e sem indicios de carreamento de material (BVP
Engenharia, 2018, p. 39)

da instalagdo de medidores de vazdo na saida dos drenos. Apesar da insisténcia da

Ainda sobre o dreno de saida, os consultores repetidamente indicaram a necessidade
recomendacdo, ndo foi identificada nenhuma acdo mais enfatica (por exemplo,
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estabelecimento de condicionante para emissdao do laudo de estabilidade) com
relacdo a esse aspecto pelas empresas de consultoria.

Recomenda-se implantar medidores de vazao nas saidas dos drenos de fundo
da pilha (BVP Engenharia, 2015, p. 36).

Instalaciio de medidores de vazao nas saidas dos drenos de fundo da pilha apds
a ampliacdo da PDE (BVP Engenharia, 2016, p. 42)

Sugere-se que sejam implantados medidores de vazdo para melhorar as
condig¢des de leituras da vazao dos drenos de fundo (Statum Geotecnia, 2020, p.

23).

Dessa forma, a avaliacdo detalhada dos relatorios de inspecdo visual indica com
clareza a fragilidade desse procedimento, o que o aproxima mais de uma formalidade
burocratica do que uma auditoria de seguranga. Primeiramente, parece inadequada a
opcao das empresas por realizar as visitas de monitoramento sempre no periodo de
estiagem, o que impediria os consultores de verificarem as estruturas de drenagem
em real funcionamento, e ainda dificultaria a avaliacdo da real seriedade das
surgéncias identificadas. Em segundo lugar, nenhuma medida corretiva pareceu ser
tomada diante da identificacdo de estruturas construidas sem o devido rigor técnico,
tais como pilhas de minério sem estudo de estabilidade, ou um dreno interno sem
dimensionamento. Como terceiro problema existe a desconexao entre os distintos
relatérios, uma vez que, aparentemente, algumas ndo conformidades foram
identificadas repetidamente. Em resumo, apesar de 0s pareceres apontarem distintos
aspectos que poderiam servir de indicativo de problemas mais sérios, essas vistorias
sempre atestaram a estabilidade sem verificar se recomendacdes anteriores teriam
sido implementas ou condicionar o laudo de estabilidade a corre¢fes dos problemas
identificados.

4.4 Outros alertas da possibilidade de falhas

Conforme descrito nas se¢des anteriores, os relatérios técnicos de seguranca
regulares apresentaram uma série de inconsisténcias. Os problemas desses laudos
parecem ndo ter sido localizados pelos 6rgaos ambientais de Minas Gerais, uma vez
que, dentre os documentos consultados, nenhum questionamento ou pedido de
explicagdo foi localizado. Apesar desse contexto de controle e monitoramento
ineficazes houve, pelo menos, uma vez em que a Vallourec e 0s 6rgaos ambientais
foram alertados de potenciais riscos de seguranca na Pilha Cachoerinha.

Em janeiro de 2018, a empresa VOGBR (2018a) apresentou a Vallourec um projeto
conceitual voltado para a “adequagdo de drenagem superficial” da Pilha
Cachoeirinha. Este projeto alertava para o fato de que haveria uma “area propicia a
acumulacao de aguas de chuva a montante da pilha” (p. 3) e indicava a necessidade
da “reconformacgdo da regido por meio de um aterro de forma a ndo permitir o
acumulo de aguas pluviais [e] a execugdo de um canal periférico para drenagem
superficial” (p. 6). Ainda de acordo com o relatorio,

A adequagdo da regido é primordial para garantir a seguranca e a
estabilidade da PDE Cachoerinha (VOGBR, 2018a, p. 10).
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Apesar da relevancia do problema, essa falha ndo foi identificada por nenhum dos
laudos técnicos de seguranca regulares, que sempre atestaram a eficiéncia do sistema
de drenagem superficial existente. Mesmo os relatorios realizados posteriormente
(2018, 2019, 2020, 2021) nao fizeram nenhuma referéncia ao tema ou ao estudo da
VOGBR. Tal fato reforca a avaliacdo das limitac6es desses laudos de seguranca.

Devido & auséncia de informacg6es, ndo foi possivel saber se as medidas corretivas
propostas pela VOGBR foram adotadas. Mesmo que ndo tenham sido, sem uma
pericia de fato independente ndo ha como relacionar esse problema de drenagem com
0 escorregamento que ocorreu em janeiro de 2022. Mesmo assim, a auséncia de
referéncias ao problema ou ao relatério nos laudos de seguranca reforca a fragilidade
do sistema regular de monitoramento de seguranca da Pilha Cachoeirinha criado pela
Vallourec.

5 Consideracoes finais

A partir dos desastres recorrentes envolvendo barragens de rejeitos no Brasil, o
debate sobre a disposicdo dos residuos de mineracdo ganhou importancia tanto na
esfera social, quando politica. Uma das principais “solucdes” apresentadas pelo setor
para reduzir a contestacdo as suas atividades foi a substituicdo de barragens por
pilhas de rejeito filtrado, sob o argumento de que essas seriam mais seguras. Em
Minas Gerais, a Vallourec se mostrou como uma das lideres nessa rota tecnoldgica,
com a transformacéo da Pilha de Estéril Cachoeirinha em uma pilha de co-disposicao
de estéril e rejeito filtrado.

Por um lado, o argumento de que os danos potenciais de uma pilha de rejeito filtrado
tendem a ser inferiores aqueles causados por uma barragem de rejeito dificilmente
pode ser questionado. Por outro lado, como o exemplo da Pilha Cachoeirinha (e dos
outros casos mencionados neste relatorio) demonstrou, a promessa de uma
mineracdo “sem riscos” nao parece ser realizdvel. Neste contexto, devido a
existéncia de danos potenciais elevados, defende-se que essas pilhas deveriam ser
objeto de uma regulacdo e monitoramento tdo rigidos quanto as barragens de rejeito.

Assim, como contribuicdo para a elaboracdo de uma eventual legislacdo sobre a
construcdo, o monitoramento e a fiscalizacdo de pilhas de estéril e de rejeito filtrado,
algumas consideracOes séo apresentadas a seguir.

Em primeiro lugar, as mudancas climéaticas e o aumento da frequéncia e
intensidade de eventos extremos devem orientar qualquer politica de seguranca
de estruturas de mineracdo. Os modelos climaticos existentes indicam que a
chance de chuvas intensas ocorrerem no futuro é crescente. Por esse motivo, normas
técnicas e regras estabelecidas por agéncias estatais deveriam definir padrdes que
levassem esse processo em consideracdo. Infelizmente, esse ndo parece ser o caso do
Brasil. A ANM, em sua Resolugdo mais recente sobre seguranca de barragens de
rejeitos, estabeleceu que o Relatério de Inspecéo de Seguranca Regular de barragens
“deve levar em consideracdo series historicas de precipitacdo e vazdo, estudos
hidrologicos e hidraulicos, visando atestar a seguranga da estrutura” (ANM, 2022a,
p. art. 24). Assim, a agéncia decidiu por ndo exigir que as mineradoras incorporassem
em seus estudos novos modelos de precipitacdo que incluissem variagdes vinculadas
as mudancas climéticas.
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Um segundo ponto que se mostrou emblematico no caso da Mina Pau Branco esta
relacionado ao planejamento do complexo a a organizacdo das estruturas de
mineracdo. Os dados analisados sugerem que Vallourec naturalizou a préatica de
construir estruturas muito proximas umas das outras, ou mesmo sobrepostas. Essa
pratica tenderia a aumentar o risco de falhas em cascata. As situacdes vivenciadas no
Complexo de Germano da Samarco e na mina Corrego do Feijdo da Vale indicam
que essa é uma pratica comumente adotada pelo setor, e ndo uma exclusividade da
Vallourec. Dessa maneira, distanciamentos minimos deveriam ser estabelecidos
entre estruturas de mineracgao para criar zonas de amortecimento de impacto,
reduzir os danos associados a falhas estruturais e evitar o chamado “efeito
dominoé”, onde a falha de uma estrutura especifica causaria falhas em outras.

Ainda na questdo do planejamento dos complexos minerarios, a questdo da Pilha
Cachoeirinha indica uma constante modificacdo ndo apenas de sua altura, mas
também de suas caracteristicas estruturais e operacionais. Essa permanente alteracdo
de projeto parece aumentar a possibilidade de falhas e reduzir a capacidade de
fiscalizacdo dessas obras. Portanto, assim como a Politica Estadual de Seguranca de
Barragens de Minas Gerais (Minas Gerais, 2019) exige que as barragens de rejeito
sejam licenciadas ja em sua cota final, proibindo alteamentos posteriores®, o
licenciamento de pilhas de estéril e de rejeito filtrado deveria estabelecer que
uma vez licenciadas, estas estruturas ndo poderiam ser alteadas ou modificadas.

O terceiro elemento que necessita de maior discussdo é o papel da ANM na
fiscalizacdo de pilhas de estéril e de rejeito filtrado. Assim como no caso das
barragens, as falhas de pilhas ndo devem ser vistas como eventos fortuitos, mas sim
como aspectos estruturais da atividade de extracdo mineral. Apesar da criacdo da
forga tarefa elaborada pela ANM para monitorar 17 pilhas “criticas” ap6s a falha da
Pilha Cachoeirinha®®, tal iniciativa dificilmente se mostrara suficiente para impedir
novas falhas, se considerarmos a quantidade de pilhas existentes no pais. Portanto,
seria fundamental que ANM criasse um sistema inspirado no Sistema Integrado
de Gestdo de Barragens de Mineracdo (SIGBM) para monitoramento e
fiscalizagdo permanentes das pilhas de estéril e de rejeito filtrado.

Uma quarta questdo que deveria ser debatida em maior profundidade diz respeito ao
licenciamento ambiental das pilhas de residuo da mineracdo. Assim, como no caso
de Cdrrego do Feijao, o licenciamento da ampliacdo da Pilha Cachoeirinha ocorreu
na modalidade concomitante, em apenas uma fase (LAC1). Conforme debatido em
outros estudos (Milanez et al., 2019), processos acelerados de licenciamento
ambiental tém se mostrado inadequados para avaliacdo de obras com consideravel

SAr. 71[..]

I- para a obtencdo da LP, o empreendedor devera apresentar, no minimo:

a) projeto conceitual na cota final prevista para a barragem, com respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART (Minas Gerais, 2019).

10 Com base nos critérios de tipo de material, volume da pilha, altura da pilha, existéncia de barragem
a jusante, existéncia de estruturas a jusante e operacionalidade da pilha, a ANM selecionou 17 pilhas
de estéril como prioritarias para fiscalizacdo. Dentre essas, 13 pertenciam a Vale e estavam
localizadas nos complexos Alegria (2), Conceicédo (2), Corrego do Feijdo (2), Fabrica (1), Fabrica
Nova (3), Meio (2) e Sapecado (1), uma a Anglogold Ashanti (Complexo Sitio Mineracdo), uma a
Mineragcdo Morro do Ipé S.A., uma a Mineracdo Usiminas S.A, além da prdpria Pilha Cachoeirinha
(ANM, 2022c).
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dano potencial, uma vez que ndo concedem um tempo suficiente para uma avalicéo
mais aprofundada, reduzindo as chances de os técnicos identificarem potenciais
falhas, e da sociedade participar do processo. Logo, seria mais adequado que
estruturas de mineracao sempre fossem licenciadas pela modalidade trifasica
(LP+Li+LO). Além disso, € urgente que tais licenciamentos incluam, em seus
procedimentos, uma consulta & ANM para que ela se manifeste sobre a
adequacédo do projeto, uma vez que cabera a ela, posteriormente, monitorar e
fiscalizar a estabilidade das obras. Ainda, tais licenciamentos deveriam incluir,
compulsoriamente, avalices de risco, estudos de impactos sinérgicos e
cumulativos, de forma a garantir o dimensionamento adequado dos potenciais danos
causados no caso de falhas.

O quinto item a ser destacado faz referéncia as inconsisténcias identificadas nos
estudos de estabilidade, incluindo o componente geotécnico e as vistoriais
presenciais. No caso dos laudos geotécnicos parece ser necessario reduzir a
discricionariedade dos consultores quanto ao numero de secGes a serem
analisadas. O monitoramento da “se¢do mais critica” parece ser pratica comum no
setor. No caso especifico da Mina do Pau Branco, se nédo tivesse sido reduzida a
quantidade de trechos avaliados, talvez a Vallourec tivesse identificado falhas no
trecho da Pilha Cachoeirinha onde houve o escorregamento. Portanto, a pratica de
monitorar apenas a “se¢io mais critica” deveria ser revista pelos 6rgaos
reguladores e pelos Conselhos de Engenharia. Da mesma forma, seria desejavel
que os consultores sempre publicizassem os resultados da avaliacdo dos taludes
entre bermas, para garantir a conformidade com as normas técnicas existentes.
Além disso, instrumentos precisam ser elaborados para que os laudos sejam
realizados utilizando parametros baseados em ensaios atualizados das
estruturas.

Com relacgdo as vistorias presenciais, a exigéncia de visitas no periodo de chuva
e a criacdo de uma lista minima obrigatéria de componentes a serem vistoriados
seriam o primeiro passo para melhorar a qualidade das inspe¢des. Sobre esse ponto,
seria importante que qualquer n&o conformidade (ex. surgéncia, estrutura
danificada, processos erosivos) tivesse suas coordenadas explicitadas nos laudos
de forma que as respectivas correcdes pudessem ser verificadas posteriormente.
Nesse sentido, parece ser imperativo também que o cumprimento das
recomendacOes dos auditores se torne condicdo para a emisséo do laudo de
estabilidade.

Por fim, mais importante do que todas essas mudangas operacionais, € essencial uma
mudanga de fato da relagdo existente entre mineradoras e empresas de auditoria.
Assim, possivelmente a modificacdo mais necessaria em todo o processo de
monitoramento, tanto de barragens quanto de pilhas, é a reducéo do poder das
mineradoras sobre seus auditores impedindo que elas possam escolher tais
empresas. O historico de repetidos desastres no Brasil indica que somente um
sistema de selecdo de empresas auditoras sem a interferéncia das auditadas
poderia aumentar a confianca da sociedade nos processos de monitoramento e
diminuir realmente os riscos associados as barragens e pilhas de residuos da
mineracao.
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Anexos
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Figura 3: Mapa de localizacéo das infraestruturas da Mina Pau Branco
Fonte: Elaborado por Isabel P. M. B. Guimarées
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Tabela 3: Parametros geotécnicos utilizados nos laudos de estabilidade

Coeséo (Kpa)
Material 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2020 | 2021
Estéril 8 8 8 8 8 8 8 8
Estéril / rejeito 8
Fundacdo (itabiritos dolomiticos) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fundacdo (solo lateritico) 33 33 33
Fundagdo profunda 20 20 20
Macigo barragem 8 8 8
Minério 20 20 20 20
Rejeito 0 0 0 0

Angulo de atrito (°)
Material 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2020 | 2021
Estéril 30 30 30 30 30 30 30 30
Estéril / rejeito 30
Fundacdo (itabiritos dolomiticos) 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Fundacdo (solo lateritico) 28 28 28
Fundacéo profunda 30 30 30
Macico barragem 30 30 30 30
Minério 30 30 30
Rejeito 29 29 29 29
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Peso especifico natural (kN/m3)
Material 2011 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2020 | 2021
Estéril 22 22 22 22 22 22 22 22
Esteéril / rejeito 22
Fundacdo (itabiritos dolomiticos) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fundacdo (solo lateritico) 22 22 22
Fundacdo profunda 25 25 25
Macigo barragem 22 22 22
Minério 18 18 18 18
Rejeito 26 26 26 26

Fonte: (BVP Engenharia, 2015, 2016, 2018; DAM Projetos de Engenharia, 2021; Geoestavel Consultoria e Projetos, 2009, 2010; Poente Engenharia &
Consultoria, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b; Statum Geotecnia, 2019, 2020).




