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As argilas anibnicas, também conhecidas como hidréxidos duplos lamelares (HDL) ou
compostos tipo hidrotalcita, sdo bem conhecidas pelo grande potencial de aplicagéo tecnoldgica e
industrial como catalisadores, suporte para catalisadores, precursores de catalisadores e materiais
filtrantes ou adsorventes. A estrutura dos HDL é composta por lamelas carregadas positivamente,
devido a uma mistura de cations divalentes e trivalentes, cuja carga € contrabalanceada por
anions intercalados na regido interlamelar. Além dos anions, a regido interlamelar dos HDL é
ocupada por moléculas de agua, formando o empilhamento caracteristico destes compostos. Tais
anions podem ser trocados em diversas condicbes e para muitos diferentes fins. No caso de
serem nutrientes, podem ser trocados por carbonato, formado a partir de e vapor d'agua
presentes no ar, e serem liberados de forma lenta no solo.

O objetivo principal deste projeto € gerar dados fisico-quimicos, a partir de simula¢éo de
estrutura eletrénica, que permitam entender e planejar o uso de HDL contendo Fe (lll) em suas
lamelas e anions a base de fosfatos em sua estrutura interlamelar como fertilizantes.

Este trabalho est4 sendo desenvolvido com o pacote Quantum ESPRESSO, que € um
software livre distribuido sob a licenca publica geral GNU GPL (General Public Licence), cujo
programa principal permite calcular energia total, densidade de carga e estrutura eletrdnica de
moléculas e solidos com condi¢Bes de contorno periédicas. Este codigo é baseado na Teoria do
Funcional da Densidade (DFT), usando pseudopotenciais e base de ondas planas. Como
resultados principais obtidos até agora, foi criado o modelo estrutural para o compostos Mg-Fe-
NaHPO4-, que revela um difratograma simulado compativel com o medido experimentalmente.
Detalhes da estruturas e interacdes entres os constituintes interlamelares serdo mostrados e
discutidos.
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