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Resumo:  

Os nanobastões de ouro (AuNRs) atraem grande interesse devido às suas propriedades ópticas 

únicas [1]. A origem destas propriedades é a ressonância de plasmon de superfície localizado 

(LSPR). No caso dos AuNRs, a LSPR ocorre para duas frequências, como resultado da oscilação 

coerente dos elétrons livres longitudinalmente e perpendicularmente ao eixo mais longo dos 

nanobastões. É possível conduzir a automontagem side-by-side (SBS) de AuNRs através do 

controle do meio dielétrico [2].Nos espectros UV-vis dos nanobastões observa-se o deslocamento 

da LSPR de 615 para 850 quando o volume de AgNO3 foi aumentado. Os resultados de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostram AuNRs aglomerados após a modificação com 

1-dodecanotiol em DMF; verifica-se que houve auto-montagem SBS.O espectro SERS (excitação 

em 1064nm) do corante IR-820 1,0×10-5 M nos AuNRs livres apresenta intensificação maior do 

que SBS, provavelmente devido à perda de partículas no processo de automontagem. 

A caracterização por diversas técnicas indicou a variação do tamanho de AuNRs pela adição de 

diferentes concentrações de AgNO3. A MEV possibilitou a visualização da automontagem 

utilizando 1-dodecanotiol em dimetilformamida. Os AuNRs e SBS sintetizadas demonstram bom 

desempenho SERS na região do infravermelho próximo, o que as torna bom substratos FT-SERS. 
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